Aweber Stappenplan

SAINT-GOBAIN

Weber Primer voor
transparante vloercoating

Stap 1

Tussen het egal-

iseren en aanbren-
gen van de primer
dient minimaal 24

tot 48 uur te zitten.

Voor het aanbren-
gen vloer goed
schoon maken.

Stap 3

De primer dient in
twee verdunde
lagen te worden
aangebracht. De
eerste laag moet
droog zijn voordat
de tweede laag

wordt aangebracht.
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Stap 2

De primer goed
doorroeren en
daarna verdunnen
met water. Verwerk
de primer nat in nat.
Werk overlappend
in banen naar de uit-
gang toe.

Stap 4

Na de laatste laag
primer houd mini-
maal 2 & 3 uur
droogtijd aan voor-
dat je de twee lagen
Weber Transpa-
rante vloercoating
aanbrengt.
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